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79.03 - Пыль, порошки и чешуйки цинковые: 
 7903.10 – пыль цинковая 
 7903.90 – прочие 

В данную товарную позицию включаются: 
(1) Цинковая пыль, определенная согласно примечанию к субпозициям 1 (в) к данной 

группе, получается путем конденсации паров цинка, возникающих либо 
непосредственно в процессе восстановления цинковой руды, либо за счет возгонки 
цинка из различных материалов. Эти продукты не следует путать с колошниковой 
пылью, имеющей различные названия, например, "цинковая колошниковая пыль", 
"колошниковая пыль оксида цинка" или "цинковая пыль камер пылеулавливания", 
которая рассматривается в товарной позиции 26.20. 

(2) Цинковые порошки, определенные в примечании 8 (б) к разделу XV, и цинковые 
чешуйки. Положения пояснений к товарной позиции 74.06 применимы, mutatis 
mutandis, к данной товарной позиции. 

* 
*     * 

Цинковая пыль, порошки и чешуйки используются в основном для покрытия других 
металлов путем диффузионного насыщения (диффузионное цинкование стали), в 
производстве красок, как реактивы химического восстановления и др. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) цинковая пыль, порошки и чешуйки, приготовленные как красители, краски или аналогичные изделия 

(например, используемые в сочетании с прочими красящими веществами или поставляемые в виде 
суспензий, дисперсий или паст со связующими веществами или растворителями (группа 32); 

(б) цинковые окатыши (товарная позиция 79.01). 


