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26.19 - Шлак, дросс (кроме гранулированного шлака), окалина и прочие отходы 
производства черных металлов. 

Шлаками, включаемыми в данную товарную позицию, являются силикаты алюминия, 
кальция или железа, полученные во время плавления железной руды (доменный шлак), во 
время рафинирования передельного чугуна или при производстве стали (конвертерный 
шлак). В данную товарную позицию включаются эти шлаки независимо от того, 
содержат они или не содержат достаточное количество железа, чтобы извлечь из них 
металл. Но в нее не включаются фосфатные шлаки ("основной шлак" или "томас-
шлак"); они являются важными удобрениями и включаются в группу 31. 
Шлак и дросс используются при производстве цемента и как балласт при строительстве 
дорог. Шлак, раздробленный и грубо размолотый, как макадам, включается в товарную 
позицию 25.17. В данную товарную позицию также не включается гранулированный 
шлак (шлаковый песок) товарной позиции 26.18. 
Окалина представляет собой кусочки оксида железа, которые получаются в результате 
ковки, горячей прокатки и т.д. черных металлов. 
В данную товарную позицию также включается колошниковая пыль от доменных печей и 
другие отходы, получающиеся от производства чугуна и стали, но не включается 
металлический лом, получаемый в результате резания, штамповки или других процессов 
металлообработки, который включается в товарную позицию 72.04. 
 


