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34.07 - Пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки; "зубоврачебный 
воск" или составы для получения слепков зубов, расфасованные в наборы, 
в упаковки для розничной продажи или в виде плиток, в форме подков, в 
брусках или аналогичных формах; составы для зубоврачебных целей 
прочие на основе гипса (кальцинированного гипса или сульфата кальция). 

(А) Пасты для лепки. 
Представляют собой пластичные составы, обычно используемые художниками или 
золотых дел мастерами для изготовления моделей, а также предназначенные для 
занятий детей. 
Чаще всего они основаны на олеате цинка. Содержат также воски, светлое масло и 
каолин и слегка жирные на ощупь. 
Прочие виды представляют собой смеси целлюлозной массы и каолина со 
связующими. 
Эти пасты обычно окрашены и представлены навалом или в виде брусков, лепешек, 
плиток и т.д. 
Разрозненные пасты для лепки, включая пластилин для детской лепки, также 
включаются в данную товарную позицию. 

(Б) Составы, известные как "зубоврачебный воск" или как "составы для получения 
слепков зубов". 
Представляют собой средства с различным составом для применения в зубоврачебной 
практике при получении слепков зубов. Они обычно состоят из воска, пластмасс или 
гуттаперчи в смеси с такими продуктами, как канифоль, шеллак и наполнители 
(например, порошкообразная слюда) и обычно окрашены. Они могут быть твердыми 
или слегка мягкими. 
Эти составы включаются сюда, только если расфасованы в наборы, в упаковки для 
розничной продажи или в виде плиток, в форме подков (сплошных или пустотелых), 
в брусках или аналогичных формах. Если расфасованы другим способом (например, 
навалом), они классифицируются в соответствии с их составом (товарные позиции 
34.04, 38.24 и т.д.). 

(В) Прочие составы для зубоврачебных целей на основе гипса (кальцинированного 
гипса или сульфата кальция). 
В данную товарную позицию включаются составы для зубоврачебных целей на 
основе гипса, обычно содержащие более 2 мас.% добавок. Возможны следующие 
добавки: диоксид титана в качестве белого пигмента, окрашивающие агенты, 
кизельгур, декстрины и меламиновая смола. Они также содержат ускорители и 
замедлители схватывания. 
Такие составы для стоматологических целей содержат главным образом 25 мас.% или 
более полугидрата α-кальция сульфата или почти исключительно полугидрат  
α-кальция сульфата, который не встречается в естественном виде и который может 
быть получен, например, посредством дегидратации природного гипса с высоким 
содержанием дигидрата кальция сульфата. 
Составы используются для получения слепков зубов, изготовления моделей или для 
других зубоврачебных целей и включаются сюда независимо от формы или способа 
представления. 
Такие составы не следует путать с гипсами, которые содержат лишь небольшие 
количества ускорителей или замедлителей (товарная позиция 25.20). 

В данную товарную позицию не включаются зубные цементы и материалы для пломбирования зубов 
прочие (товарная позиция 30.06). 
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