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40.05 - Невулканизованная резиновая смесь, в первичных формах или в виде 
пластин, листов или полос, или лент: 

 4005.10 – резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или 
диоксидом кремния 

 4005.20  – растворы; дисперсии прочие, кроме указанных в субпозиции 4005.10 
  – прочие: 
 4005.91  – – пластины, листы и полосы или ленты 
 4005.99  – – прочие 
В данную товарную позицию включается невулканизованная резиновая смесь в 
первичных формах или в виде пластин, листов или полос, или лент. 
Термины "каучук" и "резина" имеют то же значение, что и в примечании 1 к данной 
группе. Поэтому в данную товарную позицию включаются натуральный каучук, балата, 
гуттаперча, гваюла, чикл и аналогичные природные смолы, синтетический каучук, 
фактис, полученный из масел, и регенерированные материалы при условии, что они были 
наполнены другими веществами. 
В соответствии с примечанием 5 (А) к данной группе, в товарные позиции 40.01 и 40.02 
не включаются любой каучук или смеси каучуков, если до или после коагуляции они 
были смешаны с вулканизующими агентами, ускорителями, замедлителями или 
активаторами (кроме тех, которые были добавлены для приготовления 
подвулканизованного каучукового латекса), пигментами или другими красящими 
веществами (кроме тех, которые используются только в целях идентификации), 
пластификаторами или наполнителями (за исключением минерального масла в случае 
маслонаполненного каучука), усиливающими агентами, органическими растворителями 
или любыми другими веществами, за исключением тех, которые допускаются 
примечанием 5 (Б). 
В данную товарную позицию включаются: 
(А) Резиновая смесь, наполненная техническим углеродом или диоксидом кремния 

(с минеральным маслом или без него, с другими ингредиентами или без них). 
К этой категории относится саженаполненная смесь, содержащая приблизительно 
40 – 70 частей технического углерода на 100 частей сухого каучука; она обычно 
поставляется на рынок в кипах. 

(Б) Резиновые смеси, не содержащие технический углерод или диоксид кремния. 
Они содержат такие вещества, как органические растворители, вулканизующие 
агенты, ускорители, пластификаторы, разбавители, загустители и наполнители (кроме 
технического углерода или диоксида кремния). Некоторые из них могут содержать 
красную глину или белки. 

К этим двум категориям относятся следующие типы продуктов: 
(1) Наполненный латекс (включая подвулканизованный латекс) при условии, что в 

результате наполнения он не приобрел более специфических признаков, 
позволяющих выделить его в другую товарную позицию Номенклатуры. 

Так, в данную товарную позицию не включаются, inter alia, лаки на основе латекса и краски 
(группа 32). 

(2) Дисперсии и растворы невулканизованной резины в органических растворителях, 
используемых для изготовления изделий маканием или для покрытия готовых 
изделий. 
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(3) Пластины, листы и полосы или ленты, состоящие из текстильных тканей в сочетании 
с резиновой смесью массой более 1500 г/м2 и содержащие не более 50 мас.% 
текстильного материала. 
Такие материалы получают путем или каландрования, или "гуммирования", или 
комбинированием обоих процессов. Они используются в основном для производства 
автомобильных шин, покрышек, труб, трубок и т.д. 

(4) Прочие пластины, листы и полосы или ленты из резиновой смеси, которые могут 
использоваться, например, для ремонта шин и покрышек или резиновых камер 
(горячей обработкой), для изготовления клейких заплаток, уплотнителей для 
некоторых герметиков, резиновых гранул и т.д., для формования резиновых подошв. 

(5) Резиновая смесь в форме гранул, готовых для вулканизации и используемых в таком 
виде для формования (например, в обувной промышленности). 

Пластины, листы и полосы или ленты (включая блоки правильной геометрической 
формы) данной товарной позиции могут иметь обработанную поверхность (тиснением, 
гофрированием, рифлением, выделкой каналов, ребер и т.д.) или просто нарезаны на 
прямоугольную (включая квадратную) форму независимо от того, имеют они характер 
готовых изделий или нет, но не могут быть другим способом нарезаны на куски другой 
формы или подвергнуты дальнейшей обработке. 

В данную товарную позицию также не включаются: 
(а) концентрированные дисперсии красящих веществ (включая цветные лаки) в каучуке, используемые в 

качестве сырьевых материалов для окрашивания резины в массе (товарная позиция 32.04, 32.05 
или 32.06); 

(б) более или менее пастообразные продукты на основе латекса или другого каучука, используемые в 
качестве мастик, наполнителей красок или неогнеупорных составов для подготовки поверхности 
(товарная позиция 32.14); 

(в) готовые клеи и прочие готовые адгезивы, состоящие из растворов каучука или дисперсий с добавлением 
наполнителей, вулканизующих агентов и смол, и каучуковые растворы и дисперсии, расфасованные для 
розничной продажи в качестве клеев или адгезивов, нетто-массой не более 1 кг (товарная 
позиция 35.06); 

(г) смеси любого продукта товарной позиции 40.01 с любым продуктом товарной позиции 40.02 (товарная 
позиция 40.02); 

(д) регенерированный каучук, смешанный с каучуком, не бывшим в употреблении, или другими 
дополнительными веществами, имеющий основное свойство регенерированного каучука 
(товарная позиция 40.03); 

(е) пластины, листы и полосы или ленты из невулканизованной резины, обработанные другим способом, чем 
поверхностная обработка, или нарезанные на формы, кроме прямоугольной (включая квадратную) 
(товарная позиция 40.06); 

(ж) пластины, листы и полосы или ленты, состоящие из параллельных текстильных нитей, агломерированных 
с помощью резины (товарная позиция 59.06). 


