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41.05 - Дубленая кожа или кожевенный краст из шкур овец или шкурок ягнят, без 
шерстного покрова, двоеные или недвоеные, но без дальнейшей обработки: 

 4105.10 – во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 
 4105.30 – в сухом состоянии (краст) 
В данную товарную позицию включаются шкуры овец или шкурки ягнят (включая 
шкуры гибрида между овцой и козлом или бараном и козой), подвергнутые дублению 
или выделке краста, без шерстного покрова, но без дальнейшей обработки (см. общие 
положения к данной группе). 
Кожа из шкур овец или из шкурок ягнят в некоторой степени подобна коже из шкур коз 
или шкурок козлят, но имеет более рыхлую структуру и менее ровную поверхность. 
Овчины часто подвергаются "алюминиевому дублению" (см. общие положения к данной 
группе). 
Лицевая двоеная овчина после дубления называется "тонкая двоеная"; овчина, дубленая 
определенными растительными экстрактами, называется "неокрашенная овечья кожа 
растительного дубления". 

В данную товарную позицию не включаются: 
(а) замша (включая комбинированную замшу) (товарная позиция 41.14); 
(б) обрезь и прочие отходы дубленой кожи или краста ( товарная позиция 41.15); 
(в) шкуры овец или шкурки ягнят, подвергнутые дублению или выделке краста, с шерстным покровом 

(группа 43). 


