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59.01 - Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, 
используемые для изготовления книжных переплетов или аналогичных 
целей; калька; загрунтованный холст для живописи; бортовка и 
аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп: 

 5901.10 – текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, 
используемые для изготовления книжных переплетов или 
аналогичных целей 

 5901.90 – прочие 
(1) Текстильные материалы, просмоленные или накрахмаленные, используемые для 

изготовления книжных переплетов или аналогичных целей. 
Это обычно ткани полотняного переплетения из хлопковых, льняных или химических 
волокон, обильно просмоленные или покрытые крахмалистыми веществами (например, 
крахмалом), используемые для изготовления книжных переплетов, коробок, футляров 
для очков или ножевых изделий, ножен и т.д. 
Они могут быть неотбеленными, отбеленными, окрашенными или напечатанными, их 
поверхность часто гофрируется, укладывается в складки или ей придается вид 
шагреневой кожи (шероховатая поверхность), обрабатывается методом тиснения или 
другим способом. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами (например, имитация кожи), в 
данную товарную позицию не включаются (товарная позиция 59.03). 

(2) Калька. 
Калька – тонкая, плотная ткань обычно из хлопчатобумажной или льняной пряжи, 
обработанная (например, раствором натуральной смолы) для получения гладкой 
поверхности, и более или менее прозрачная, используемая для черчения 
архитекторами, чертежниками и т.д. 

(3) Загрунтованный холст для живописи. 
Загрунтованный холст для живописи обычно из льняной, пеньковой или хлопчатобу-
мажной пряжи, прошлихтован и затем покрыт с одной стороны смесью льняного масла 
и прочих веществ (например, оксидом цинка). Он выпускается обычно в кусках 
размером, подходящим для натягивания на рамы, но рассматривается в данной 
товарной позиции, даже если имеет деревянные или картонные подложки. 

(4) Бортовка и аналогичные жесткие текстильные материалы для каркасов шляп. 
Эти жесткие текстильные материалы получают пропиткой легких текстильных 
материалов клеящими веществами и наполнителями (то есть клеящими или 
крахмалистыми веществами, смешанными с каолином). Некоторые виды бортовки или 
аналогичных материалов получаются склеиванием двух жестких тканей. Подобные 
ткани в основном используются при изготовлении каркаса шляп товарной позиции 
65.07. 

Ткани для аналогичных целей, пропитанные или покрытые пластмассами, в данную товарную позицию 
не включаются (товарная позиция 59.03). 

В данную товарную позицию не включаются изделия, описанные в пунктах (1), (2) и (4), приведенных выше, 
изготовленные согласно описанию в части (II) общих положений к разделу XI. 
 


