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75.02 - Никель необработанный: 
 7502.10 – никель нелегированный 
 7502.20 – сплавы никелевые 

Необработанный никель обычно имеет вид слитков, чушек, окатышей, пластинок, 
кубиков, гранул, брикетов, сферических частиц, катодов или других электроосаждаемых 
форм. Эти первичные формы в основном используются в качестве легирующих добавок 
при получении легированных сталей и сплавов цветных металлов и в производстве 
некоторых химических веществ. Некоторые формы используются в титановых корзинах 
для нанесения никелевого покрытия или для получения никелевого порошка. 
Черновой никель обычно отливается в аноды для рафинирования с помощью 
электролиза. Аноды, включаемые в данную товарную позицию, обычно имеют форму 
пластин с двумя проушинами для подвешивания их в электролитической ванне. Их не 
следует путать с анодами для гальваностегии, описанными в пояснениях к товарной 
позиции 75.08. 
Катоды представляют собой пластины, полученные электроосаждением на "исходные 
листы" из чистого никеля, к которым прикреплены две никелевые петли (ушки) для 
подвешивания в электролитической ванне. Когда очищенный никель осаждается, 
"исходный лист" становится составной и неотделимой частью катодов. 
Необрезанные катоды обычно транспортируются без удаления этих петель, которые 
часто несут на сварном шве слой осажденного никеля. Их не следует путать с крюками 
для подвешивания, которые крепятся к некоторым гальваническим анодам, служащим 
для получения никелевых покрытий. Необрезанные катоды имеют обычно больший 
размер (приблизительно 96 х 71 х 1,25 см), чем гальванические аноды в виде листов, 
которые редко превышают по ширине 30,5 см. 
Катоды, которые были просто обрезаны или разрезаны на полосы или небольшие 
прямоугольные куски, относятся к данной товарной позиции независимо от их размеров 
или назначения. Их можно отличить от анодов для гальваностегии, относящихся к 
товарной позиции 75.08, потому что они не снабжены крюками для подвешивания или не 
имеют приспособлений (например, отверстий или выступов) для крепления крюков. 

В данную товарную позицию также не включаются никелевые порошки и чешуйки (товарная 
позиция 75.04). 


