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75.08 - Изделия из никеля прочие: 
 7508.10 – ткань, решетки и сетки из никелевой проволоки 
 7508.90 – прочие 

(А) АНОДЫ ДЛЯ ГАЛЬВАНОСТЕГИИ, ВКЛЮЧАЯ АНОДЫ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ЭЛЕКТРОЛИЗОМ 

К данной категории товаров относятся аноды из чистого никеля для получения покрытий 
электролитическим осаждением. Они могут быть литыми, полученными прокаткой, 
волочением, экструзией или могут быть изготовлены из катодов или изделий другой 
формы, полученных электролитическим осаждением, которые включаются в товарную 
позицию 75.02. Эти аноды могут быть в следующих формах: 
(1) в специальных формах (в виде звезд, колец, фасонных профилей) для создания 

максимальной анодной поверхности, подходящей для покрываемого изделия, а в 
случае стержневых анодов (обычно имеющих овальную, эллиптическую, 
ромбовидную или ромбоидальную форму поперечного сечения) – длиной, 
подходящей для использования в качестве анода; или 

(2) в форме плит (плоских или изогнутых), полос или лент, листов, дисков (плоских или 
волнистых), полусфер или шаров. Для включения в данную товарную позицию они 
должны иметь отличительные признаки, благодаря которым они могли бы быть 
отнесены к анодам для гальваностегии, то есть они должны иметь прикрепленные к 
ним крюки для подвешивания их в электролитической ванне или иметь 
приспособления для крепления этих крюков (например, резьбовые элементы, 
отверстия или выступы).  

Эти аноды обычно отличаются высокой степенью чистоты. Небольшие количества 
некоторых примесей могут, однако, оставаться в них после прохождения процесса 
изготовления или могут быть добавлены специально для обеспечения, например, 
деполяризации анодов и получения одинаковой реакции всей поверхности анода на 
внешнее воздействие и во избежание потерь никеля вследствие образования шлама. Эти 
свойства вместе с идентифицируемыми выше характеристиками отличают аноды для 
гальваностегии от литых анодов для электролитического рафинирования, описанных в 
пояснениях к товарной позиции 75.02, которые не включаются в данную товарную 
позицию. 
Эти традиционные аноды для нанесения никелевого покрытия, однако, все чаще 
заменяются анодами в форме корзин, например, никелевые гранулы, засыпанные в 
титановые корзины (см. пояснения к товарной позиции 75.02). 

В данную товарную позицию также не включаются следующие изделия, предназначенные или не 
предназначенные для использования в гальваническом покрытии никелем или превращения в аноды для 
гальваностегии: 
(а) плиты (катоды), полученные просто электролизом, обрезанные или необрезанные, или разрезанные на 

полосы или небольшие прямоугольные куски, но без дальнейшей обработки (товарная позиция 75.02); 
(б) окатыши необработанные (товарная позиция 75.02); 
(в) прутки, полученные литьем, прокаткой или экструзией без особых требований к форме, длине или 

обработке, как указано выше (товарная позиция 75.02 или 75.05); 
(г) плиты, полученные просто прокаткой (товарная позиция 75.06). 

(Б) ПРОЧИЕ 
Сюда входят все изделия из никеля, кроме изделий, включенных в предыдущую 
категорию товаров или в предыдущие товарные позиции данной группы, или в 
примечание 1 к разделу XV, или изделий, входящих в группу 82 или 83 или 
поименованных более конкретно в другом месте  Номенклатуры. 
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Сюда входят, inter alia: 
(1) Конструкции, такие как оконные рамы, и части конструкций. 
(2) Резервуары, цистерны и аналогичные емкости любого объема, не соединенные с 

механическим или термическим оборудованием. 
(3) Ткань, решетки и сетки из никелевой проволоки и просечно-вытяжной лист. 
(4) Никелевые гвозди, кнопки, гайки, болты, винты и другие изделия такого типа, 

которые описаны в пояснениях к товарным позициям 73.17 и 73.18. 
(5) Пружины, кроме пружин для часов всех видов товарной позиции 91.14. 
(6) Бытовые и санитарно-гигиенические приборы и их части. 
(7) Заготовки для монет в виде никелевых дисков с приподнятыми краями. 
(8) Никелевые изделия, соответствующие изделиям из черных металлов, описанным в 

пояснениях к товарным позициям 73.25 и 73.26. 
 
 

   
 


